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WYMAGANIA WSTEPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJETNOSCI I KOMPETENCJI
SPOLECZNYCH
1. Materiatoznawstwo lotnicze.
2. Techniki wytwarzania 1.
3. Podstawowa wiedza w zakresie materiatow polimerowych i kompozytowych na osnowach
polimerowych.

CELE PRZEDMIOTU
C1 Zdobycie wiedzy w zakresie projektowania wyrobéw kompozytowych i charakterystyki ich
wlasciwosci mechanicznych.
C2 Zdobycie wiedzy w zakresie metod wytwarzania kompozytow.
C3 Zdobycie wiedzy w zakresie badan wtasciwosci wytrzymatosciowych i mikroskopowych
wytworzonych kompozytow.




PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIE
Z zakresu wiedzy:
Student powinien:

Z zakresu umiejetnosci:

Student powinien:

PEU UO0I1 Potrafi planowac¢ i przeprowadzi¢ eksperymenty, opracowa¢ uzyskane wyniki,
wlacznie z analizg btedoéw oraz wnioskowaniem; umie postugiwac si¢ przyrzadami do
pomiaru jakos$ci wykonawstwa warsztatowego wyrobu.

PEU_UO02 Potrafi zastosowa¢ odpowiednig technologi¢ w celu wykonania wyrobu z metalu lub
tworzyw polimerowych oraz zaprojektowac proces technologiczny danego wyrobu, w tym dobraé
polaczenia i metody ich wykonania

Z zakresu kompetencji spolecznych:

Student powinien:

PEU _KO1 Potrafi opracowa¢ dokumentacje dotyczaca realizacji zadania inzynierskiego i

przygotowac tekst zawierajacy omowienie wynikow realizacji tego zadania.

PEU KO02 Potrafi przygotowac i przedstawi¢ krotka prezentacje poswigcong wynikom

realizacji zadania inzynierskiego

PEU K03 Rozumie potrzebe przestrzegania obyczajoéw i zasad obowigzujacych w srodowisku
akademickim i spoleczenstwie.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma zaj¢¢ - Projekt Liczba godzin

Wprowadzenie do projektu. Przydzielenie tematéw zadan do
Prl |wykonania. Omoéwienie zadan przewidzianych do realizacji na zajgciach 1
laboratoryjnych i projektowych.

Projektowanie wiasciwos$ci mechanicznych materialéw wybranych do

Pr2 . . . . .
wykonania kompozytu tj: wzmocnienia oraz osnowy polimerowe;.

Zaprojektowanie koncepcji konfiguracji utozenia wzmocnienia.
Technologie i techniki wykonania kompozytéw polimerowych.
Pr3 |Rozwigzywanie problemow technicznych zwigzanych z wykonaniem 2
kompozytow. Forma rozliczenia: prezentacja problemu i sprawozdanie

pisemne.

Pr4 | Badania stosowane do oceny wiasciwosci kompozytoéw polimerowych. 2

Metody obliczeniowe do analizy wynikow uzyskanych w badaniach

Prs eksperymentalnych.

Analiza wstgpnych wynikow badan eksperymentalnych. Forma

Pr6 . . e N
rozliczenia: prezentacja 1 sprawozdanie pisemne.

Analiza warunkow 1 wynikow badan po starzeniu i probach

Pr7 eksploatacyjnych elementéw kompozytowych.

Prezentacja wynikéw badan, obrona projektu badawczego oraz dyskusja
wynikoéw badan.

Pr8

Suma godzin 15




Forma zaje€ - laboratorium

Liczba godzin

Lal

Wprowadzenie do zaje¢ laboratoryjnych. Zapoznanie z warunkami BHP oraz
stanowiskiem pracy. Przygotowanie oraz poznanie charakterystyk materiatow
do wykonania kompozytow.

1

La2

Wykonanie elementéw kompozytowych w wybranej technologii.

La3

Kontynuacja wykonania kompozytow w wybranej technologii. Oznaczenie i
podzial probek do wybranych testow. Przygotowanie ksztattek do badan
eksperymentalnych. Wykonanie dokumentacji wytworzonych elementow
kompozytowych.

La4

Badania wybranych wlasciwo$ci mechanicznych wytworzonych elementow
kompozytowych. Badanie twardosci. Dokumentacja makroskopowa
uszkodzen po zniszczeniu. Przygotowanie probek do starzenia w obnizonej/
podwyzszonej temperaturze oraz w srodowisku wodnym i olejowym.

La5

Badania twardosci i wykonanie testOw przebicia kompozytdw po starzeniu.

\S}

La6

Wykonanie proby zginania wytworzonych kompozytow przed i po testach
starzeniowych.

La7

Analiza makroskopowa przekrojow poprzecznych kompozytéw w miejscu
przebicia lub zniszczenia. Przygotowanie probek do badan mikroskopowych.

La8

Analiza mikroskopowa wybranych przekrojow kompozytow.

Suma godzin

STOSOWANE NARZEDZIA DYDAKTYCZNE

N1. Laboratorium. Praca wtasna — przygotowanie do laboratorium.
N2. Projekt: — wskazéwki do wykonania projektow; — prezentacja wykonanych projektéw; —
dyskusja nad wykonanymi projektami

N3. Laboratorium i Projekt: Konsultacje.

OCENA OSIAGNIECIA PRZEDMIOTOWYCH EFEKTOW UCZENIA SIE

Oceny (F — formujgca | Numer efektu uczenia | Sposob oceny osiggnigcia efektu uczenia sig

(w trakcie semestru), | Si¢
P — podsumowujaca
(na koniec semestru)

F1,F2, F3 PEU _UO1 - PEU_UO2 | Prezentacja wynikow, sprawozdanie.

PEU K01 - PEU K03

P=(F1+F2+F3)/3

byly pozytywne

Warunkiem jest aby wszystkie oceny formujace
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